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Введение

Технологические методы формирования на-
ружных резьбовых профилей основаны как на 
процессе пластического деформирования, так и 
на обработке резанием с удалением стружки [1]. 
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А Н Н О ТА Ц И Я

Введение. Изготовление резьб в крупносерийном производстве основано на безотходных методах 
пластического деформирования. Для средне- и мелкосерийного производства получили распространение 
методы резьбонарезания метчиками, плашками, гребенками, резьбовыми фрезами, резцами. Для всех 
известных методов резьбонарезания проблемой является получение резьб на материалах с большой 
пластичностью, особенно на тонкостенных трубах. Универсальным методом получения резьб различного 
диаметра и шага является их нарезание резцом на токарных станках. Существенный недостаток этого 
метода заключен в многопроходности резьбообразования, что существенно снижает производительность. 
Существует относительно новый метод деформирующего резания (ДР), основу которого составляет как 
процесс резания, так и целенаправленного деформирования подрезанного слоя. В статье модификация 
метода ДР рассматривается как альтернатива традиционному нарезанию резьб резцом, основанном на 
удалении материала впадины резьбы в виде стружки. Цель работы: апробация метода деформирующего 
резания как средства получения резьб на пластичных металлах за один проход инструмента с минимальным 
количеством удаляемого материала. Задачи работы: теоретический анализ процесса перераспределения 
материала в процессе ДР, выявление основных закономерностей и особенностей резьбообразования, анализ 
получаемых резьб. В работе исследовано нарезание резьб на медных трубах методом ДР с направлением 
подачи инструмента на деформирующую кромку. Методы исследования, анализ геометрических параметров 
получаемых резьб, металлографические исследования, в том числе измерение распределения твердости 
по резьбовому профилю. Результаты и обсуждение. Для ДР используется специальный инструмент, 
обеспечивающий процесс резания главной режущей кромкой и исключающий процесс резания на 
вспомогательной кромке, являющейся деформирующей. При ДР слой, подрезаемый режущей кромкой, 
выдавливается на обрабатываемую поверхность в виде гребня, который принимает окончательную форму 
резьбового профиля на следующем обороте заготовки. Выводы. Теоретически обоснован и экспериментально 
подтвержден выбор технологических параметров обработки для получения резьбового профиля заданных 
геометрических характеристик. Предложенный метод получения резьб занимает промежуточное 
положение между методами, основанными на процессе резания (удаление материала заготовки) и процессе 
пластического деформирования. Основное отличие от обычного резьбонарезания резцом состоит в том, что 
в процессе ДР присутствует пластическое перераспределение материала из объема впадины в объем гребня. 
Основным отличием от накатывания резьбы является то, что в процессе ДР образуются новые поверхности, 
характерные процессам резания. Проведенные исследования показали, что в структуре материала резьбового 
профиля имеются зоны, присущие как процессам обработки давлением, так и обычному резанию. Большое 
значение переднего угла инструмента на режущей кромке, улучшенные условия течения металла по передней 
поверхности существенно снижают силовые нагрузки на обрабатываемую заготовку. В отличие от нарезания 
канавок резьбовым резцом предлагаемый процесс позволяет образовывать полный треугольный профиль 
за один проход инструмента. В практическом плане метод может быть использован при однопроходном 
нарезании резьб резцом на пластичных металлах. 
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Накатка резьбонакатными плашками и резьбо-
выми роликами имеет высокую производитель-
ность, не имеет отходов и широко используется 
в массовом и крупносерийном производстве [2]. 
Однако инструмент для накатывания наружных 
резьб узко специализирован и предназначен для 
получения резьбы только одного шага. Использо-
вание резьбонакатных роликов и плашек требует 
сложных приспособлений, имеющих высокую 
стоимость, поэтому использование накатного 
инструмента оправдано при изготовлении боль-
ших серий однотипных резьб. Существенным 
недостатком резьбонакатного инструмента явля-
ется наличие больших радиальных нагрузок [3], 
что делает невозможным использование данного 
метода для формирования резьбы на тонкостен-
ных трубных заготовках. 

Для средне- и мелкосерийного производства 
рационально использование резьбонарезных ин-
струментов: плашек, метчиков, резьбовых фрез 
и резцов. Плашки и метчики узко специализиро-
ваны и предназначены для нарезания резьб толь-
ко одного диаметра и шага. Вихревые методы 
образования резьб [4] широкого распростране-
ния не получили. Для изготовления внутренних 
резьб также используется выдавливание про-
филя резьбы накатными метчиками. Этот метод 
требует значительных усилий формообразова-
ния, но характеризуется безотходностью и вы-
сокими механическими свойствами резьбового 
профиля вследствие деформационного упрочне-
ния металла [5]. 

В последние десятилетия все шире исполь-
зуется прогрессивный метод резьбофрезерова-
ния. Он основан на использовании относительно 
универсальных резьбовых фрез, позволяющих 
нарезать резьбы одного шага разных диаметров 
[6]. Многие резьбовые фрезы могут быть ис-
пользованы для нарезания как наружных, так 
и внутренних резьб [7]. Изготовление резьбо-
фрез требует использования многокоординатно-
го шлифовального оборудования высокой точ-
ности, поэтому стоимость даже отечественных 
резьбовых фрез начинается от $150. Недостат-
ком этого метода является то, что использование 
резьбовых фрез возможно только на станках с 
ЧПУ, имеющих винтовую интерполяцию. Про-
блемой также является получение резьб высокой 
точности [8]. 

Для мелкосерийного производства широко 
используется нарезание наружных и внутренних 

резьб резцом на металлорежущих станках с руч-
ным или программным управлением. Такой спо-
соб широко универсален и позволяет с помощью 
одного инструмента получать резьбу с разными 
шагами на заготовках разного диаметра. Необ-
ходимость многопроходной обработки для по-
лучения полного профиля резьбы существенно 
снижает производительность получения резьб 
резцами. Для пластичных металлов, таких как 
медь, деформируемые алюминиевые сплавы, 
чистый титан, проблемой является получение 
требуемого качества поверхности резьбы даже 
при увеличенном количестве проходов резца. 
Это обусловлено тем, что обработка пластичных 
металлов требует больших (более 15о) передних 
углов режущего инструмента [9], что практиче-
ски сложно организовать одновременно для обе-
их участвующих в резании кромок резьбового 
резца [10]. Поскольку процесс резьбонарезания 
основан на удалении материала впадины резьбы, 
то невозможно получение резьб на тонкостен-
ных трубах, когда высота профиля резьбы пре-
вышает толщину стенки трубной заготовки.

В статье рассматривается теория и практика 
нового метода формообразования резьб на пла-
стичных металлах, который полностью устраня-
ет вышеперечисленные недостатки традицион-
ного нарезания резьб резцами.

Метод ДР является многофункциональным, 
безотходным и реализуется по схемам тради-
ционной обработки на стандартном металлоре-
жущем оборудовании. Инструмент для ДР – это 
резец с рабочей частью, образованной тремя 
пересекающимися плоскостями (рис. 1). Отли-
чие от обычного токарного резца заключается 
в специальных геометрических параметрах ин-
струмента, при которых процесс резания возмо-
жен только на главной режущей кромке 1 (РК). 
Вспомогательная режущая кромка инструмента 
отделять подрезанный слой не способна, она 
из режущей становится деформирующей кром-
кой 2 (ДК), поэтому подрезанный слой остается 
на обрабатываемой поверхности, и его положе-
ние определяется проекцией ДК на основную 
плоскость [11].

Метод ДР имеет различные области исполь-
зования [12]. Макрорельеф в виде оребрения 
или штырьков увеличивает площадь обрабаты-
ваемой поверхности до 12 раз, что позволяет по-
высить коэффициент теплоотдачи при исполь-
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зовании таких поверхностей в теплообменной 
аппаратуре [13]. ДР используют при изготовле-
нии капиллярно-пористых структур тепловых 
труб [14], изготовлении неразъемных соедине-
ний [15], фильтрующих труб и микросеток [16]. 
Апробировано использование ДР для поверх-
ностной закалки [17] и создания самосмазываю-
щихся узлов трения скольжения. 

Особое положение передней поверхности 
резца для ДР, имеющего большой положитель-
ный передний угол, может приводить к смене 
знака составляющих силы резания Px и Рy [18]. 
Это означает, что при определенных условиях 
возможна обработка c минимальной радиаль-
ной нагрузкой резца на обрабатываемую заго-
товку. Это устраняет влияние составляющей Рy 
на точность обработки и дает принципиальную 
возможность обработки методом ДР нежестких 
или тонкостенных деталей резцом для ДР без их 
радиальных деформаций. 

Получение макрорельефа в виде выступов 
треугольного профиля основано на модифика-
ции процесса ДР [19]. В статье рассматриваются 
некоторые технологические аспекты и резуль-
таты исследований данного метода формообра-
зования резьбы. Представленное исследование 
является продолжением работ по данному на-
правлению. 

Простая модификация схемы реализации 
метода ДР, а именно изменение направления по-
дачи инструмента на противоположное, приво-
дит к качественно новому процессу обработки 
поверхности. Этот процесс позволяет получить 
поверхность в виде треугольных выступов сим-
метричного или несимметричного профиля как 

Ds

Dг

2

1

Рис. 1. Принцип деформирующего резания
Fig. 1. Concept of deformational cutting

на плоских, так и на цилиндрических поверхно-
стях. Для цилиндрических заготовок получен-
ный спиральный рельеф треугольного профиля, 
по сути, является резьбой. Целью и задачами 
данной работы является выявление основных 
закономерностей и особенностей формообразо-
вания резьб по методу инверсного деформирую-
щего резания (ИДР), а также выработка научно 
обоснованных рекомендаций по его практиче-
скому использованию.

Методика исследований

Теория процесса инверсного  
деформирующего резания

Рассмотрим работу инструмента для ДР на 
плоскости, например при строгании (рис. 2), 
когда величина подачи инструмента значитель-
но превышает глубину резания. Материал заго-
товки подрезается режущей кромкой 1. Так как 
деформирующая кромка 2 инструмента имеет 
большой отрицательный передний угол и не спо-
собна резать, подрезанный слой выдавливается 
передней поверхностью инструмента в форме 
гребня на поверхность заготовки. 

Анализ влияния величины и направления по-
дачи на формируемый методом ДР рельеф пока-
зан на рис. 3. При отсутствии подачи единичный 
проход инструмента подрежет слой материала 

Рис. 2. Схема подрезания слоя материала и 
выдавливания его в виде гребня на обрабаты-
ваемую поверхность инструментом для ДР

Fig. 2. Model of material undercutting and its 
extruding in form of ridge on the work surface
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режущей кромкой 1 и выдавит его в виде гребня 
на обрабатываемую поверхность. Объем выдав-
ливаемого материала гребня равен объему мате-
риала внедренной части инструмента (заштри-
хован вертикально, рис. 3, a). 

При обычном ДР помимо главного движения 
резания 3 инструмент имеет движение подачи 4 

Рис. 3. Влияние направления подачи на форму полу-
чаемого макрорельефа:

a – единичный проход инструмента; б – направление по-
дачи в сторону режущей кромки (РК); в – направление по-

дачи в сторону деформирующей кромки (ДК)

Fig. 3. Influence of feed direction on a generated profile:
a – single pass of the tool; б – feed direction is to the cutting 

edge; в – feed direction is to the deforming edge

а

б

в

с величиной р, причем подача направлена в 
сторону режущей кромки (РК) 1, при этом зна-
чение подачи p меньше, чем глубина резания t. 
На рис. 3, б показан процесс ДР с образованием 
ребер на третьем проходе инструмента. Подре-
занный слой (вертикальная штриховка, рис. 3, б) 
с поперечным сечением в виде параллелограм-
ма отгибается в ранее сформированную канавку, 
образуя ребро. 

Рассмотрим вариант, когда подача инструмен-
та 4 находится в направлении к ДК 2 (рис. 3, в). 
Величина подачи p больше глубины резания t и 
выбирается таким образом, чтобы процесс реза-
ния проходил при условии максимальной длины 
AC активного участка РК 1. В этом случае уча-
сток AB РК частично срежет ранее образовав-
шийся гребень, а участок BC РК подрежет слой 
материала заготовки. Инструмент будет одно-
временно выдавливать материал на обрабатыва-
емую поверхность в виде гребня таким же об-
разом, как и при однопроходной обработке (см. 
рис. 1, a). Повторные проходы с величиной по-
дачи p создадут на обрабатываемой поверхности 
рельеф в виде треугольных выступов и впадин. 
Выступы превышают высоту исходной поверх-
ности на величину ΔH, т. е. габаритный размер 
заготовки после обработки увеличивается. Про-
цесс с направлением подачи в сторону не режу-
щей, а деформирующей кромки, показанный на 
рис. 3, в, является основой формирования резь-
бы. Этот процесс получил название инверсного 
деформирующего резания ИДР [19].

В отличие от безотходного метода ДР про-
цесс ИДР сопровождается частичным образова-
нием стружки. При ДР весь материал подрезан-
ного слоя остается на заготовке в виде ребра (см. 
рис. 1). При ИДР часть образованного гребня 
удаляется в виде стружки (рис. 3, в). Удаление 
части металла гребня необходимо для получе-
ния треугольного выступа с требуемыми геоме-
трическими размерами и прямолинейными сто-
ронами, необходимыми для их использования в 
качестве резьбы. Объемная схема формирования 
треугольного профиля методом ИДР показана на 
рис. 4, на котором обозначено: 1 – РК; 2 – ДК;  
3 и 4 – главное движение резания и движение 
подачи; 5 – инструмент для ИДР; 6 – заготовка;  
7 – формируемый резьбовой профиль; 8 – гре-
бень до его подрезания РК; 9 – удаляемая часть 
гребня.
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Выбор технологических режимов обработки 
для получения резьбового профиля  

с заданными параметрами

Углы наклона боковых сторон треугольного 
профиля определяются проекциями РК и ДК на 
основную плоскость, т. е. главным φ и вспомо-
гательным φ1 углами инструмента в плане. При 
равенстве углов j и j1 метод обеспечивает полу-
чение симметричных резьбовых профилей. Сле-
дует еще раз отметить, что вершины профиля 
полученных выступов цилиндрических поверх-
ностей – диаметр по вершинам профиля резь-
бы – больше исходного диаметра заготовки.

При определенном соотношении глубины 
резания t и величины подачи p удаляется ми-
нимальный объем материала ранее получен-
ного выступа при обеспечении формирования 
полного резьбового профиля. При выводе за-
висимостей по определению технологических 
параметров ИДР по критерию минимизации 
удаляемого материала использовалась схема 
расчета, представленная на рис. 5. На схеме 
обозначены требуемые: p – шаг резьбы; d – на-
ружный диаметр резьбы; H – высота профиля 
резьбы; φ и φ1 – углы наклона профиля резьбы. 
При выводе зависимостей использовались сле-
дующие допущения: прямолинейность и пер-
пендикулярность свободного края выступа на 
этапе перед следующим проходом инструмента 
(линия AB, рис. 5), свободная сторона выступа 

не имеет радиуса перехода к обрабатываемой 
поверхности (отсутствие радиусного скругления 
в точке А, рис. 5).

Решение для выбора исходного диаметра 
заготовки d0 и глубины резания t основано на 
равенстве объемов материала вытесняемой ин-
струментом части материала объему материала 
гребня, образующего на поверхности заготовки. 
Для получения несимметричного резьбового 
профиля с углами наклона профиля φ и φ1 при 
заданном шаге резьбы p глубина резания t долж-
на составлять:

1 1

tg
[ ].

(ctg ctg ) (ctg ctg ) tg
t p

j
=

j + j + j + j j
ìì

Поскольку высота H получаемого профиля 
составляет 

j j
=

j + j
1

1

tg tg
[ ],

tg tg

p
H ìì

то диаметр заготовки d0 должен быть:

 j j
= − − = − − j + j 

1
0

1

tg tg
2( ) 2 [ ].

tg tg

p
d d H t d t ìì

В большинстве случаев необходимо получе-
ние симметричного резьбового профиля, когда  
φ = φ1. Для симметричных резьб формулы упро-
щаются.

Рис. 4. Схема формирования тре-
угольного профиля методом ИДР

Fig. 4. Concept of thread profile form-
ing using IDC Рис. 5. Схема для расчета параметров ИДР

Fig. 5. Diagram for IDC parameters calculation
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Для метрических резьб (φ = φ1 = 60o):

j
=

+
tg

[ ],
2 2

p
t ìì

j
= − j + = −

−0
tg

tg 2 [ ].
2 1

p
d d p t d ìì

Для трубных и дюймовых резьб (φ = φ1 = 
=  62,5o) с заданием шага резьбы через число ни-
ток на дюйм z:

( )z
j

=
+

tg
[ ],

25, 4 2 2
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= −
−

0
tg

[ ].
25, 4 2 1
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Условия проведения экспериментов
Эксперименты по проверке теоретических 

зависимостей проводились на токарно-винторез-
ном станке 16К20 на цилиндрических поверх-
ностях при формообразовании симметричного 
резьбового профиля. Обрабатываемая заготов-
ка: труба диаметром 20,0 мм и толщиной стенки  
1,5 и 2,0 мм. Материал заготовки – медь М2 (при-
меси не более 0,3 %). Шаги резьб от 0,5 до 2 мм, 
угол при вершине резбового профиля 55 и 60о. 
Использовались инструменты с рабочей частью 
из твердого сплава ВК8. По выбранным техно-
логическим параметрам нарезался резьбовой 
профиль, после чего измерялись геометрические 
характеристики профиля полученной резьбы и 
структурные изменения металла. 

При оптимизации положения передней по-
верхности инструмента глубина резания состав-
ляла t = 1,1 мм, величина подачи S0 = 2,0 мм/об 
при главном φ и вспомогательном φ1 углах ин-
струмента в плане φ = φ1 = 60o. Главный и вспо-
могательный задние углы составляли α = α1 = 
= 1,5о. Изменялись передний угол инструмента g 
и угол наклона РК l.

Точность получаемой резьбы оценивалась по 
фотографиям шлифов среза резьбового профи-
ля, полученных на инструментальном микроско-
пе УИМ-23 при увеличении 60 крат.

Макроструктура получаемого резьбового 
профиля исследовалась по шлифам на металло-
графическом микроскопе ПМТ-3 при увеличе-
нии в 45 раз.

Параметры шероховатости боковых сторон 
профиля исследовались по профилограммам,  

полученным с вертикальным увеличением в 
1000 раз на профилографе-профилометре мо-
дели 252 завода «Калибр». Измерения проводи-
лись в соответствии с ГОСТом [20].

Упрочнение материала резьбового профиля 
в результате пластических деформаций при его 
формообразовании оценивалось путем измере-
ния микротвердости в соответствии с ГОСТом 
[21]. Микротвердость измерялась на попереч-
ном шлифе резьбового профиля М20×2 на при-
боре ПМТ-3 алмазной пирамидой с двугранным 
углом при вершине 136о. Нагрузка на пирамиду 
составляла 100 г.

Результаты и их обсуждение

Целью первого этапа экспериментов было 
определение диапазонов возможного изменения 
переднего угла γ и угла наклона РК λ, которые 
могут быть использованы при ИДР с формиро-
ванием гребня без отделения стружки и без по-
ломки инструмента. 

Так же как и для традиционного ДР, инстру-
мент для ИДР должен обеспечивать процесс ре-
зания на РК (т. е. иметь большой положительный 
передний угол на ней, что особенно важно при 
обработке пластичных металлов) и обеспечивать 
условие неотделения подрезанного слоя ДК (т. е. 
иметь большой отрицательный передний угол 
на ней). Режуще-деформирующий клин должен 
иметь достаточную прочность для обеспечения 
процесса ИДР [18]. Теоретически не представ-
ляется возможным найти решение, удовлетворя-
ющее этим взаимоисключающим условиям, по-
этому на основе экспериментальных результатов 
было найдено оптимальное положение геоме-
трических параметров инструмента.

По результатам экспериментов установле-
но, что процесс ИДР при обработке меди М2 
осуществим при изменении переднего угла g 
в диапазоне 43…57о и при изменении угла на-
клона РК l в пределах 25…41о. Инструмент со 
значениями g и l, превышающими указанные, 
обладает недостаточной прочностью режущего 
клина. Инструмент с меньшими углами работа-
ет как обычный резец с образованием стружки. 
Наиболее устойчиво процесс ИДР протекает при 
значениях углов: g = 53…57о и l = 34…39о.

На материалах с низкой прочностью и высо-
кой пластичностью (медь, латунь, алюминиевые 
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деформируемые сплавы, титан ВТ1-0) пред-
лагаемый метод позволяет устойчиво получать 
резьбовой профиль за один проход инструмента. 
При апробации метода на коррозионно-стойкой 
стали 12Х18Н10Т и стали Ст.3 достигнуто фор-
мирование полного профиля только на малых 
шагах резьбы (до 1 мм). При увеличении шага 
резьбы запаса пластичности этих материалов не 
хватает для компенсации возросших деформа-
ций, что приводит к отделению формируемого 
гребня от заготовки в виде стружки по линии 
проекции ДК инструмента. Реализация метода 
ИДР на материалах с низкой пластичностью (от-
носительное удлинение меньше 20 %) требует 
дополнительных мер по увеличению пластично-
сти материала поверхностного слоя заготовки, 
например путем дополнительного нагрева.

Проверены расчетные формулы выбора тех-
нологических параметров обработки. Несоот-
ветствие расчетной глубины внедрения инстру-
мента с требуемой для получения заданного 
диаметра резьбы составило менее 5 %, что впол-
не допустимо для практики. Это несоответствие 
обусловлено в первую очередь тем, что в реаль-
ных условиях свободный край выступа непрямо-
линеен вследствие сложного характера дефор-
маций и имеет поднутрение в тело выступа у его 
основания.

Фотография резьбы М20×1,5, полученная на 
медной трубе, показана на рис. 6. При глубине 
резания t меньше расчетной профиль резьбы 
формируется не полностью. Это хорошо видно 
на правой стороне фотографии (рис. 6). 

Измерения точности полученной резьбы по-
казали, что боковые стороны полученного про-
филя укладываются в поле допуска стандартной 
резьбы. Однако полученный резьбовой профиль 
имеет заостренные впадины и выступы. Заостре-
ние впадины может быть устранено закруглени-
ем вершины инструмента в плане при заточке 
инструмента, в то время как острая вершина вы-

Рис. 6. Фотография среза резьбового профиля, по-
лученного ИДР; медь М2, резьба М20×1,5

Fig. 6. Photo of cross-section of thread profile made 
IDC; сopper M2, thread M20×1.5

ступа органически присуща методу ИДР и не мо-
жет быть устранена непосредственно в процессе 
формирования резьбового профиля. Этот недо-
статок можно устранить дополнительной обточ-
кой полученной резьбы по вершинам резьбового 
профиля. На практике также отмечено, что при 
однократном свинчивании резьбы на медных за-
готовках со стальной ответной внутренней резь-
бой острые вершины сминаются, приближая 
полученный ИДР резьбовой профиль к требова-
ниям ГОСТ по скруглению вершин профиля.

Результаты измерения шероховатости боко-
вых сторон представлены в таблице. 

Сторона профиля резьбы, получаемая РК, 
имеет шероховатость Rz = 16, 0 мкм, что не пре-
вышает шероховатость боковых сторон резьбы, 
например для болтов повышенной точности по 
ГОСТ 18125–72, по которому допустимая ше-
роховатость составляет Rz = 20 мкм. Сторона 
профиля резьбы, сформированная ДК, имеет 
зеркальный вид вследствие выглаживания при  
Rz = 3,2 мкм (Ra = 0,8 мкм), что соответствует 
получистовому шлифованию наружных цилин-
дрических поверхностей [22].

По результатам экспериментов можно сде-
лать следующие заключения. Процесс формо-
образования боковых сторон резьбового про-
филя при ИДР принципиально различен. Одна 
сторона профиля формируется острой РК, кото-
рая имеет передний угол g = 53…57о, что способ-
ствует улучшенным условиям резания, особенно 
при обработке пластичных материалов. Вторая 
сторона профиля формируется ДК инструмента, 
которая уплотняет и выглаживает материал этой 
стороны профиля, существенно снижая шерохо-
ватость поверхности.

Структура, отражающая течение металла при 
пластических деформациях в процессе ИДР, по-
казана на фотографии шлифа (рис. 7, а). Мате-
риал выступа имеет несколько характерных зон, 
существенно отличающихся друг от друга, кото-
рые показаны на рис. 7, a. Зона 1 имеет структу-
ру вытянутых деформированных зерен, которая 
обусловлена сильным внутренним и внешним 
трением при деформации металла в зоне ДК; 
зона 2 имеет структуру измельченных и частич-
но деформированных зерен, которая обусловле-
на течением этого объема материала при ИДР; 
зона 3 – зона недеформированной структуры, со-
впадающей по строению с исходной структурой 
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Шероховатость боковых сторон профиля резьбы
Roughness of the sides of the thread profile

Сторона профиля резьбы /
The side of thread profile

Параметры шероховатости /
Roughness parameters

Rmax, мкм/µm Rz, мкм/µm S, мкм/µm

Образованная РК /
Formed by cutting edge 25,0 16,0 125

Образованная ДК /
Formed by deforming edge 5,0 3,2 50

Рис. 7. Шлиф резьбового профиля (a) и распределение микротвердости  
по его сечению (б); медь М2, резьба М20×2,0

Fig. 7. Metallographic section of thread profile (a) and microhardness distribution  
across section (б); сopper M2, thread M20×2.0

                                    а                                                                            б

материала заготовки; зона 4 – тонкая зона из-
мельченных и вытянутых зерен материала, обу-
словленная пластическими деформациями в об-
ласти РК-инструмента. Эта зона характерна для 
обычного процесса резания, однако ее толщина 
существенно меньше вследствие улучшенных 
условий резания РК, имеющей большой перед-
ний угол. Четкие границы между зонами отсут-
ствуют, имеет место плавный переход от одной 
зоны к другой. 

Интенсивные пластические деформации, 
прошедшие в выступе резьбового профиля, по-
зволяют предположить, что изменилась не толь-
ко структура металла, но и его физико-механиче-
ские свойства. Это подтвердилось измерениями 
микротвердости поперечного шлифа резьбового 
профиля М20×2, полученного на медной трубе. 
Полигон измерений микротвердости (рис. 7, б) 
был выбран таким образом, чтобы в него вошли 

все ранее описанные зоны деформации микро-
структуры материала. Результаты измерений по-
казали, что наибольшую твердость имеют слои 
металла, которые контактировали с ДК инстру-
мента. Для материала, отстоящего от этой боко-
вой поверхности профиля на 40 мкм, повышение 
твердости по сравнению с твердостью исходно-
го материала составило 1,6…2,3 раза. Такое су-
щественное повышение твердости полученного 
резьбового профиля может играть положитель-
ную роль при эксплуатации резьбы, повышает 
ее износостойкость и контактную прочность. 
В целом картина изменения микротвердости 
полностью повторяет картину пластических де-
формаций, зафиксированную в исследованиях 
макроструктуры.

Метод ИДР наиболее рационально приме-
нить при формообразовании резьб на медных 
тонкостенных трубах. В настоящее время про-
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мышленность в связи со значительной стоимо-
стью меди переходит на использование в тепло-
обменных аппаратах труб с толщиной стенки 
1,5 мм. Надежность неразъемного соединения, 
получаемого развальцовкой гладких концов труб 
в трубной доске, для тонкостенных труб значи-
тельно ниже, чем для труб с толщиной стенки 
2,0 мм, использовавшихся ранее. Альтернатив-
ным вариантом крепления труб в трубных до-
сках является резьбовое соединение. В то же 
время малая толщина стенки трубы не позволяет 
образовать резьбу известными методами.

Метод ИДР на концах теплообменных труб 
с наиболее широко используемыми диаметра-
ми 16,0 и 20,0 мм позволяет получать трубную 
резьбу 3/8» и 1/2» соответственно. Таким об-
разом, при исходном диаметре заготовок 16,0 и  
20,0 мм метод обеспечивает получение стандарт-
ного профиля с диаметром по вершинам 16,66 и 
20,96 мм, высотой профиля 0,86 и 1,16 мм со-
ответственно. При исходной толщине стенки 
1,5 мм остаточная толщина стенки трубы соста-
вит 1 мм (для трубы диаметром 16 мм) и 0,8 мм 
(для трубы диаметром 20 мм). Сумма остаточ-
ной толщины стенки трубы и высоты профиля 
составляет 1,9 мм, что превышает исходную тол-
щину стенки трубы на 0,4 мм. 

Заключение

Метод получения резьб ИДР занимает про-
межуточное положение между методами, ос-
нованными на процессе резания (удаление ма-
териала заготовки) и процессе пластического 
деформирования. Основное отличие от обычно-
го резьбонарезания резцом состоит в том, что в 
процессе ИДР присутствует пластическое пере-
распределение материала из объема впадины в 
объем гребня. 

Основным отличием от накатывания резь-
бы является то, что в процессе ИДР образуют-
ся новые поверхности, характерные процессам 
резания. Проведенные исследования показали, 
что в структуре материала резьбового профиля 
имеются зоны, свойственные как процессам об-
работки давлением, так и обычному резанию.

Большое значение переднего угла инстру-
мента на РК и улучшенные условия течения 
металла по передней поверхности существенно 
снижают силовые нагрузки на обрабатываемую 

заготовку. В отличие от нарезания канавок резь-
бовым резцом предлагаемый процесс позволяет 
образовывать полный треугольный профиль за 
один проход инструмента. 

В практическом плане метод может быть ис-
пользован при нарезании резьб на пластичных 
металлах. Предложенные расчетные зависимо-
сти выбора технологических параметров обра-
ботки, проверенные экспериментально, позво-
ляют получать резьбовые профили с заданными 
геометрическими характеристиками.
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A B S T R A C T

Introduction. Threads manufacturing in mass production is based on non-waste methods of plastic 
deformation. For medium-and small-scale production, methods of thread cutting with taps, dies, thread chasers, 
thread mills, thread cutters have become widespread. For all known methods of thread cutting, the problem is to 
obtain threads on the material with high plasticity, especially on thin-walled tubes. A universal method of obtaining 
threads of various diameters and pitches is threading on lathes using thread cutters. A signifi cant disadvantage of 
threading by cutters is the multi-pass processing, which signifi cantly reduces productivity. There is a relatively 
new method of deformational cutting (DC) based on both the cutting process and the process of deformation of the 
undercut layer. In the article, the modifi cation of the DC method is considered as an alternative to the traditional 
cutter threading based on the material removal from the thread grooves. The purpose of the work: approbation of 
the DC method as a method of obtaining threads on ductile metals in one pass of the tool with a minimum amount 
of material to be removed as a chip. The tasks of the work: theoretical analysis of the process of redistribution 
of material in the process of DC, identifi cation of the main laws and features of thread formation, analysis of the 
threads obtained. In this paper, the outer threading of copper tubes by the DC method but having tool feed to the 
deforming edge is studied. Methods of research are the analysis of geometric parameters obtained threads and 
metallographic studies, including the measurement of the distribution of hardness on the threaded profi le. Results 
and discussion. For DC uses a special tool that provides the cutting process of the main cutting edge, and eliminates 
the cutting process on the auxiliary edge, which is deforming edge. In DC process the layer cut by the cutting edge 
is squeezed out onto the treated surface in the form of a ridge, which takes the fi nal shape of the threaded profi le on 
the next turn of the workpiece. Conclusions: Theoretically justifi ed and experimentally confi rmed the designation 
of processing parameters to obtain a threaded profi le of the required geometry. The proposed method of obtaining 
threads mediate between the methods based on the cutting process (removal of the workpiece material) and the 
process of plastic deformation. The main difference from conventional thread cutting is that in the process of DC 
there is a plastic redistribution of the material from the volume of the thread grooves to the volume of the thread 
ridge. The main difference from the thread rolling is that in DC new surfaces are formed, which is peculiar for the 
cutting processes. In the structure of the material of the threaded profi le there are zones common for both processes 
of plastic deformation and conventional cutting. The large value of tool rake angle on the cutting edge and improved 
metal fl ow conditions on the tool face signifi cantly reduce the load on the workpiece to be processed. In contrast 
to grooving with a threaded cutter, the proposed process allows threading in a single pass of the tool. In practical 
terms, the method can be used for single-pass cutting of threads with a cutter on ductile metal.

For citation: Zubkov N.N. Single pass formation of threads on ductile metals by deformational cutting. Obrabotka metallov (tekhnologiya, 
oborudovanie, instrumenty) = Metal Working and Material Science, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 6–17. DOI: 10.17212/1994-6309-2019-21.2-6-17. 
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